XKERAM

KERAM to rodzinna firma z tradycjami. PowstaliSmy w 1997 roku, gdy nabyliSmy
dziatajaca od lat 30-tych XX wieku Cegielnie Ogrodzieniec. Od tego czasu robota
stale lepi sie¢ nam do rak!

W 2008 roku rozpoczeliSmy proces modernizacji zaktadu i dzis jesteSmy jedna
z najnowoczesniejszych, w petni zautomatyzowanych cegielni w Polsce.

Fundamentem naszej jakosci jest uproszczony proces produkcyjny. Dzieki
innowacyjnej metodzie mozemy oszczedzic energie i zminimalizowac koszty
produkcyjne. To sprawia, ze nasi klienci otrzymuja najwyzszej jakosci produkt
po niezwykle konkurencyjnej cenie. Produkowane przez nas wyroby ceramiki
budowlanej wyroznia wysoka zawartosc gliny i trwatosc. Podstawe naszej oferty
stanowig pustaki Scienne ceramiki poryzowanej KERAM P+W typu “piorowpust”,
ktore wykorzystuje sie do Scian murowanych, nosnych, dziatowych i stupow.

KERAM Zwykte cegty zamuruje!



Pustak ceramiczny 30 P+W

Pustak
ceramiczny

30 P+W

Element murowy ceramiczny
300.345.238 mm, LD

Zastosowanie: 0

Sciany murowane, stupy i $ciany dziatowe POLSKA
System oceny zgodnosci: 4 CEGIELNIA

Wymiary (mm):

szerokos¢ W =300
dtugosé L =345
wysokos¢ H =238

Ksztatt i budowa:

Element pionowo drazony

Kategoria odchytek wymiaréw: T1
Kategoria rozpietosci wymiarow: R1
Ptaskos¢: 2mm
Réwnolegtosc: 5mm

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: Srednia

15,5 N/mm? (prosotopadta powierzchnia ktadzenia)

Kategoria Il

Stabilno$¢ wymiaréw: rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci

Wytrzymato$¢ spoiny:

0,15 N/mm? (dla zapraw ogdlnego stosowania i zapraw lekkich)

(warto$¢ ustalona PN-EN 998-2):

0,30 N/mm? (dla zapraw do cienkich spoin)

Zawartosc rozpuszczalnych soli mineralnych: SO
Reakcja na ogien: Al
Absorpcja wody: W_=19,0%

Poczatkowa absorbcja wody:

C,i.=0.99 (kg/(m? x min)

wi.

Izolacyjno$¢ od bezposrednich dzwiekéw powietrznych:

Gestosc brutto w stanie suchym: 708 (D1) kg/m?
Gestos¢ netto w stanie suchym: 1590 (D1) kg/m?
Ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,23 W/m*K(}\m’dry)
Trwato$¢ (odpornosé na zamrazanie, odmrazanie): FO

Zuzycie:

11,5 (szt. nam?)

XERAM



Ceramika Poryzowana

Pustak ceramiczny 25 P+W

Pustak
ceramiczny

25 P+W

Element murowy ceramiczny
250.345.238 mm, LD

Zastosowanie:
Sciany murowane, stupy i $ciany dziatowe
System oceny zgodnosci: 4

74

POLSKA
CEGIELNIA

Wymiary (mm):

szerokos¢ W =250
dtugosé L =345
wysokos¢ H =238

Ksztatt i budowa:

Element pionowo drazony

Kategoria odchytek wymiaréw: T1
Kategoria rozpietosci wymiarow: R1
Ptaskos¢: 5mm
Réwnolegtosc: 5mm

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: Srednia

15,7 N/mm? (prosotopadta powierzchnia ktadzenia)

Kategoria Il

Stabilno$¢ wymiaréw: rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci

Wytrzymatosc spoiny:

0,15 N/mm? (dla zapraw ogdlnego stosowania i zapraw lekkich)

(warto$¢ ustalona PN-EN 998-2):

0,30 N/mm? (dla zapraw do cienkich spoin)

Zawartosc rozpuszczalnych soli mineralnych: SO
Reakcja na ogien: Al
Absorpcja wody: W =19,0%

Poczatkowa absorbcja wody:

C,, =1.05 (kg(m, x min)

Izolacyjno$¢ od bezposrednich dzwiekow powietrznych:

Gestos$¢ brutto w stanie suchym:

Gestos¢ netto w stanie suchym:

720 (D1) kg/m?®
1880 (D1) kg/m?

Ekwiwalentny wspétczynnik przewodzenia ciepta:

0,20 W/m*K(\

10,dry)

Trwato$c (odpornosé na zamrazanie, odmrazanie):

FO

Zuzycie:

11,5 (szt. na m?)

XERAM
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Pustak ceramiczny 19 P+W

Pustak
ceramiczny

19 P+W

Element murowy ceramiczny
190.345.238 mm, LD

Zastosowanie: 0

Sciany murowane, stupy i $ciany dziatowe POLSKA
System oceny zgodnosci: 4 CEGIELNIA

Wymiary (mm):

szerokos¢ W =190
dtugosé L =345
wysokos¢ H =238

Ksztatt i budowa:

Element pionowo drazony

Kategoria odchytek wymiaréw: T1
Kategoria rozpietosci wymiarow: R1
Ptaskos¢: 5mm
Réwnolegtosc: 5mm

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: Srednia

15,3 N/mm? (prosotopadta powierzchnia ktadzenia)

Kategoria Il

Stabilno$¢ wymiaréw: rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci

Wytrzymato$¢ spoiny:

0,15 N/mm? (dla zapraw ogdlnego stosowania i zapraw lekkich)

(warto$¢ ustalona PN-EN 998-2):

0,30 N/mm? (dla zapraw do cienkich spoin)

Zawartosc rozpuszczalnych soli mineralnych: SO
Reakcja na ogien: Al
Absorpcja wody: W =18,0%

Poczatkowa absorbcja wody:

C,;.=0.90 (kg(m? x min)

Izolacyjno$¢ od bezposrednich dzwiekéw powietrznych:

Gestos¢ brutto w stanie suchym:

Gestos¢ netto w stanie suchym:

800 (D1) kg/m?*
1810 (D1) kg/m?

Ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia ciepta:

0,40 W/m*K(\

10,dry)

Trwato$¢ (odpornosé na zamrazanie, odmrazanie):

FO

Zuzycie:

11,5 (szt. na m?)

XERAM



Ceramika Poryzowana

Pustak ceramiczny 12 P+W

Pustak
ceramiczny

12 P+W

Element murowy ceramiczny
120.345.238 mm, LD

Zastosowanie:
Sciany murowane, stupy i $ciany dziatowe
System oceny zgodnosci: 4

74

POLSKA
CEGIELNIA

Wymiary (mm):

szerokos¢ W =120
dtugosé L =345
wysokos¢ H =238

Ksztatt i budowa:

Element pionowo drazony

Kategoria odchytek wymiaréw: T1
Kategoria rozpietosci wymiarow: R1
Ptaskos¢: 5mm
Réwnolegtosc: 5mm

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: Srednia

14,1 N/mm? (presetepadta pewierzchnia ktadzenia)

Kategoria Il

Stabilno$¢ wymiaréw: rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci

Wytrzymato$¢ spoiny:

0,15 N/mm? (dla zapraw ogdlnego stosowania i zapraw lekkich)

(warto$¢ ustalona PN-EN 998-2):

0,30 N/mm? (dla zapraw do cienkich spoin)

Zawartosc rozpuszczalnych soli mineralnych: SO
Reakcja na ogien: Al
Absorpcja wody: W =19,0%

Poczatkowa absorbcja wody:

C,,=1.05 (kg(m, x min)

Izolacyjno$¢ od bezposrednich dzwiekéw powietrznych:

Gestos¢ brutto w stanie suchym:

Gestos¢ netto w stanie suchym:

845 (D1) kg/m?®
1850 (D1) kg/m?

Ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia ciepta:

0,20 W/m*K(\

10,dry)

Trwato$¢ (odpornosé na zamrazanie, odmrazanie):

FO

Zuzycie:

11,5 (szt. na m?)

XERAM
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XKERAM

KERAM Sp. z o.0.

Adres zaktadu:
ul. Kosciuszki 192 | 42-440 Ogrodzieniec

tel: 326732059

email: biuro@keram.com.pl
www.keram.com.pl

Adres firmy / Dane do faktury:
ul. Nowa 9 | 32-332 Bukowno

NIP: 637 196 53 44
KRS: 0000051871

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego






